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1. WSTĘP.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Budowa zespołu mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i miejscami parkigowymi 
naziemnymi oraz infrastrukturą techniczną, przy ul. Handlowej/Radzymińskiej w Warszawie 
dz.Targówek.

1.2. Przedmiot.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach 
kubaturowych.

1.3. Zakres stosowania.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa  od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce tylko  w 
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonywaniem  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach  kubaturowych  oraz 
obiektach budownictwa inżynieryjnego. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających 
na celu wykonanie robót związanych z:
● przygotowaniem mieszanki betonowej,
● wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
● układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
● pielęgnacją betonu.

1.5. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej:

● beton  zwykły –  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m3  wykonany  z  cementu,  wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych.

● mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

● zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.

● zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

● nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym.

● stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem  przepuszczalności  wody.  Liczba  po  literze  W  oznacza  dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
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● stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod  względem  jego  odporności  na  działania  mrozu.  Liczba  po  literze  F  oznacza 
wymagana liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek 
masy jest mniejszy niz 2%.

● klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem 
jego  wytrzymałości  na  ściskanie.  Liczba  po  literze  B  oznacza  wytrzymałość 
gwarantowana Rb

G w MPa.

● wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb
G – wytrzymałość (zapewniona z 

95-proc.  prawdopodobieństwem)  uzyskania  w  wyniku  badania  na  ściskanie  kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych,  przechowywanych i  badanych zgodnie z 
norma PN-B-06250.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność  z  dokumentacja  projektowa,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót  zgodnie  z umową lub kontraktem 
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji i projektu, oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru i Inwestora.
Wykonawca  przyjmuje  do  kalkulacji  i  wykonania  roboty  kompletne,  nawet  jeżeli 
poszczególne  czynności  lub  roboty  nie  są  opisane  czy  wymienione  w dokumentacji 
projektowej, i specyfikacji, a wynikają z technologii prowadzenia robót lub wiedzy technicznej 
jaką Wykonawca jest zobowiązany posiadać przystępując do robót.
Wymagania wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych,  jak technologii  wykonania w 
celu uzyskania żądanych efektów konstrukcyjnych, architektonicznych i użytkowych zostały 
przedstawione  w  opisie  technicznym  w  rozdziale  dot.  założeń  projektowych  i 
technologicznych.

2. MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.
W przypadku materiałów, dla których wymagane są dokumenty odniesienia, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  nie  będą  zabudowane  i  zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inwestora lub jego przedstawiciela.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora.
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach  uzgodnionych  z  Inwestorem  i  przedstawionych  w  projekcie  organizacji  placu 
budowy.
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót,  Wykonawca 
powiadomi  pisemnie  Inwestora  przed  zamówieniem  materiału  o  zamiarze  zastosowania 
konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie może być 
później zamieniany bez zgody Inwestora.

2.1. Składniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement – wymagania i badania.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego  (bez 
dodatków) klasy:
● dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA,
● dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA.

Do każdej  partii  dostarczonego cementu  musi  być  dołączone świadectwo jakości  (atest). 
Każda  partia  dostarczonego  cementu  przed  jej  użyciem  do  wytworzenia  mieszanki 
betonowej musi uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, 
ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  cement  powinien  podlegać 
następującym badaniom:
● oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-

3;1996, PN-EN 196-6;1997,
● sprawdzenie zawartości grudek.

Wyniki  wyzej  wymienionych  badan dla  cementu  portlandzkiego  normalnie  twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata
):
● początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut,
● koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin.

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
● wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm,
● wg próby na plackach – normalna.

Cementy portlandzkie  normalnie  i  szybko twardniejące podlegają  sprawdzeniu  zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20 % ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 
poprzez  przesianie  przez  sito  o  boku  oczka  kwadratowego  2  mm.  W  przypadku,  gdy 
wymienione  badania  wykażą  niezgodność  z  normami,  cement  nie  może  być  użyty  do 
wykonania betonu.
Magazynowanie:
● cement  pakowany  (workowany)  –  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na 

otwartym  terenie  zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);
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● cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na 
wewnętrznych ścianach).

Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone, 
zabezpieczające  cement  przed  ściekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi 
magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca  przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
● 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
● po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych.
Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.1.2. Kruszywo.
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne  rodzaje  i  frakcje  kruszywa  muszą  być  na  placu  składowym  oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa  grube  powinny  wykazywać  wytrzymałość  badana  przez  ściskanie  w  cylindrze 
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
● 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
● 3/4  odległości  w  świetle  miedzy  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania.
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów z innych skal dopuszcza się pod warunkiem, ze zostały one zbadane w 
placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badan spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
● zawartość pyłów mineralnych – do 1%,
● zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,
● wskaźnik rozkruszenia:

- dla grysów granitowych – do 16%,
- dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,

● nasiąkliwość – do 1,2%,
● mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,
● mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
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● reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

● zawartość związków siarki – do 0,1%,
● zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,
● zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość  poszczególnych  frakcji  w  stosie  okruchowym  piasku  powinna  się  mieścić  w 
granicach:
● do 0,25 mm – 14÷19%,
● do 0,50 mm – 33÷48%,
● do 1,00 mm – 53÷76%.

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
● zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,
● reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określoną  wg  normy  PN-B06714  nie  powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
● zawartość związków siarki – do 0,2%,
● zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,
● zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dającą barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714,
● w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
● oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714,
● oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714,
● oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  się  podobnie,  jak  zawartość 

zanieczyszczeń obcych,
● oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.

Dostawca kruszywa jest  zobowiązany do przekazania dla każdej  partii  kruszywa wyników 
jego pełnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W  przypadku,  gdy kontrola  wykaże  niezgodność  cech danego  kruszywa z wymaganiami 
normy PN-B-06712,  użycie takiego kruszywa może nastąpić  po jego uszlachetnieniu (np. 
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. należy 
prowadzić bieżącą kontrole wilgotności  kruszywa wg normy PN-B-06714 dla korygowania 
receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.
Jeżeli  wodę  do  betonu  przewiduje  się  czerpać  z  wodociągów miejskich,  to  woda  ta  nie 
wymaga badania.

Strona -7/22-
Numer  statystyczny   REGON  276251461



43-190 MIKOLÓW UL. KROKUSÓW 12 Tel. +48/32/2262026  Fax +48/32/2261869
L E C H P R O J E K T

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
● napowietrzającym,
● uplastyczniającym,
● przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
● napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
● przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

2.2. Beton.
Beton  do  konstrukcji  obiektów  kubaturowych  i  inżynieryjnych  musi  spełniać  następujące 
wymagania, jeżeli w części opisowej i rysunkowej projektu nie podano inaczej :
● nasiąkliwość – do 3%; badanie wg normy PN-B-06250,
● mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie 

nie większy niż 10% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy 
PN-B-06250,

● wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),
● wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej  powinien być ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak,  aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania 
przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości.
Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie 
zapewniać niezbędna urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalna zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
● z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych 

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, 
ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

● za  optymalna  ilość  piasku  przyjmuje  się  taka,  przy  której  mieszanka  betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masa objętościową.

Wartosc  parametru  A do wzoru  Bolomey’a  stosowanego  do wyznaczenia  wskaznika  w/c 
charakteryzujacego mieszanke betonowa należy okreslic doswiadczalnie. Wspólczynnik ten 
wyznacza  się  na  podstawie  uzyskanych  wytrzymalosci  betonu  z  mieszanek  o  róznych 
wartosciach  w/c  (mniejszych  i  wiekszych  od  wartosci  przewidywanej  teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materialów.  Dla teoretycznego ustalenia wartosci  wskaznika 
w/c  w  mieszance  mozna  skorzystac  z  wartosci  parametru  A  podawanego  w  literaturze 
fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zależnosci od klasy betonu są następujące:
● 330 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30,
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● 360 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyzszych.
Przy  projektowaniu  skladu  mieszanki  betonowej  zageszczanej  przez  wibrowanie  i 
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), 
srednia wymagana wytrzymalosc na sciskanie należy okreslic jako równa 1,3 Rb G.
Zawartosc powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczac:
● wartosci 1% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
● wartosci 2,5÷3,5% – dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm,
● wartosci 3,5÷4,5% – dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem 

przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 
symbolem  S-3.  Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki  przeprowadza  się  podczas 
projektowania jej skladu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza się dwie metody badania:
● metodą Ve-Be,
● metodą stożka opadowego.

Róznice pomiedzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 
w normie nie moga przekraczać:
● ±20% wartosci wskaznika Ve-Be,
● ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Dla  konsystencji  plastycznej  S3  wymaga  się  na  budowie  pomiaru  przy  pomocy  stożka 
opadowego.

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty  mozna  wykonac  przy  uzyciu  dowolnego  typu  sprzetu  zaakceptowanego  przez 
Inspektora  nadzoru.  Dozatory  musza  miec  aktualne  swiadectwo  legalizacji.  Mieszanie 
skladników  powinno  się  odbywac  wylacznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  dzialaniu 
(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do  podawania  mieszanek  należy  stosowac  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej należy stosowac 
wibratory z bulawami o średnicy nie wiekszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia 
lezacymi  w  plaszczyznie  poziomej,  o  czestotliwosci  6000  drgan/min  i  laty  wibracyjne 
charakteryzujace się jednakowymi drganiami na calej dlugosci.
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność działania wibratorów. 
W  trakcie  betonowania  na budowie  musi  znajdować  się  min.  jeden  rezerwowy,  sprawny 
wibrator  z  buławą pozwalający  na kontynuowanie  betonowania  w razie  awarii  jednego  z 
wibratorów używanych w trakcie robót.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczace srodków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt 4.
Transport  mieszanki  betonowej  należy  wykonywac  przy  pomocy  mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilosc „gruszek” należy dobrac tak, aby zapewnic wymagana 
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szybkosc betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.  Podawanie  i  ukladanie  mieszanki 
betonowej  mozna  wykonywac  przy  pomocy  pompy  do  betonu  lub  innych  srodków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dluższy niż:
● 90 min. – przy temperaturze +15°C,
● 70 min. – przy temperaturze +20°C,
● 30 min. – przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w ST  „Wymagania  ogólne”  pkt  5.  Wykonawca 
przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogólne.
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez 
Wykonawce  szczegółowego  programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej 
przez Inspektora nadzoru) obejmującej:
● wybór składników betonu,
● opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
● sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
● sposób transportu mieszanki betonowej,
● kolejność i sposób betonowania,
● wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
● sposób pielęgnacji betonu,
● warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
● zestawienie koniecznych badan.

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
● prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
● prawidłowość wykonania zbrojenia,
● zgodność rzędnych z projektem,
● czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana 

wielkość otuliny,
● przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
● prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  miedzy  innymi  wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
● prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w 

betonowa konstrukcje (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
● gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B-06251.
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Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić zadane w ST wymagania.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 
z dokładnością:
● ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,
● ±3% – przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu.  Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związana  ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas  mieszania  należy  ustalić  doświadczalnie,  jednak  nie  powinien  on  być  krótszy  niż 
2 minuty.
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji 
umożliwiającej  łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej  do podawania mieszanek 
plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
która spada. W przypadku,  gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą  rynny  zsypowej  (do  wysokości  3,0 m)  lub  leja  zsypowego  teleskopowego  (do 
wysokości 8,0 m).
Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
● w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio 

z  pojemnika  lub  rurociągu  pompy  bądź  tez  za  pośrednictwem  rynny  warstwami  o 
grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

● przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy,

● przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników,  zamków i stref  przy dylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne.

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
● wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minute, z buławami o 

średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  miedzy  prętami  zbrojenia  leżącymi  w 
płaszczyźnie poziomej,

● podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buława 
wibratora,

● podczas zagęszczania wibratorami  wgłębnymi  należy zagłębiać  buławę na głębokość 
5÷8  cm w warstwę  poprzednia  i  przytrzymywać  buławę  w jednym  miejscu  w czasie 
20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

● kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,
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● belki (lawy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

● czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (lata) wibracyjna w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych 
i uzgodnionych z Projektantem.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasada, ze powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie 
przygotowana  do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usuniecie  z 
powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie woda.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W  przypadku  przerwy  w układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie 
betonowania  nie  powinno  się  odbyć  później  niż  w  ciągu  2  godzin  lub  po  całkowitym 
stwardnieniu  betonu.  Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C,  czas  trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 1 godziny.
Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia 
i poprzednio ułożonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu.
Betonowanie konstrukcji należy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 
5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci  co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.  Uzyskanie  wytrzymalosci  15 MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich  samych warunkach,  jak  zabetonowana 
konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili  ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w 
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprózniania betoniarki 
nie powinna być wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  należy 
zabezpieczyc miejsce robót za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielęgnacja betonu.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi oslonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton 
przed deszczem i naslonecznieniem.
Przy  temperaturze  otoczenia  wyzszej  niz  +5°C  należy  nie  pózniej  niz  po  12  godz.  od 
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
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Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton należy polewac w ciagu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na 
dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniac wymagania normy PN-B-32250.
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami 
i drganiami  przynajmniej  do  chwili  uzyskania  przez  niego  wytrzymalosci  na  sciskanie  co 
najmniej 20 MPa.

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:
● wszystkie  betonowe powierzchnie  musza być  gladkie  i  równe,  bez  zaglebien  miedzy 

ziarnami kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
● pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,
● równosc powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny być wieksze niz 
2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane.  Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezposrednio po rozebraniu deskowan należy wszystkie wystajace nierównosci wyrównac za 
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania.
Deskowania  dla  podstawowych  elementów konstrukcji  obiektu  (ustroju  nosnego,  podpór) 
należy wykonac wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie 
obliczen statyczno-wytrzymalosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja  deskowan powinna być  sprawdzana na sily  wywolane parciem swiezej  masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzgledniac:
● szybkość betonowania,
● sposób zageszczania,
● obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelniac nastepujace warunki:
● zapewniac odpowiednia sztywnosc i niezmiennosc ksztaltu konstrukcji,
● zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,
● zapewniac odpowiednia szczelnosc,
● zapewniac latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc uzycia,
● wykazywac odpornosc na deformacje pod wplywem warunków atmosferycznych.

Deskowania  zaleca  się  wykonywac  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  czesc 
deskowan mozna uzyc desek z drzew iglastych III  lub IV klasy. Minimalna grubosc desek 
wynosi 32 mm.
Deski  powinny być  jednostronnie  strugane  i  przygotowane do laczenia na wpust  i  pióro. 
Styki, gdzie nie mozna zastosowac polaczenia na pióro i wpust, należy uszczelnic tasmami z 
tworzyw sztucznych albo pianka. należy zwrócic szczególna uwage na uszczelnienie styków 
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scian z dnem deskowania oraz styków deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania należy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.
Belki  gzymsowe  oraz  gzymsy  wykonywane  razem  z  pokrywami  okapowymi  musza  być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykladzin.
Otwory w konstrukcji  i osadzanie elementów typu odcinki rur, laczniki należy wykonac wg 
wymagan dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu.
Dla  okreslenia  wytrzymalosci  betonu  wbudowanego  w  konstrukcje  należy  w  trakcie 
betonowania  pobierac  próbki  kontrolne  w postaci  kostek  szesciennych  o  boku  15 cm w 
liczbie nie mniejszej niz:
● 1 próbka na 10 m3 betonu,
● 3 próbki na dobę,
● 6 próbek na partię betonu.

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w okresie  betonowania,  a  nastepnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalosc nizsza od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzic badania próbek wycietych z konstrukcji.
Jeżeli  wyniki  tych  badan  beda  pozytywne,  to  beton  należy  uznac  za  odpowiadajacy 
wymaganej klasie betonu.
W  przypadku  niespelnienia  warunków  wytrzymalosci  betonu  na  sciskanie  po  28  dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, 
spelnienie tego warunku w okresie pózniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymalosci betonu na sciskanie 
w okresie krótszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasiakliwosci betonu należy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladników betonu, 
sposobu ukladania i  zageszczania po 3 próbki  o ksztalcie  regularnym lub po 5 próbek o 
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie 
z norma PN-B-06250.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wycietych z konstrukcji.
Dla  okreslenia  mrozoodpornosci  betonu  należy  pobrac  przy  stanowisku  betonowania  co 
najmniej  jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  kazdorazowo  przy  zmianie 
skladników  i  sposobu  wykonywania  betonu  po  12  próbek  regularnych  o  minimalnym 
wymiarze  boku  lub  średnicy  próbki  100 mm.  Próbki  należy przechowywac  w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Zaleca się badać mrozoodpornosc na próbkach wycietych z konstrukcji.
Przy  stosowaniu  metody  przyspieszonej  wg  normy  PN-B-06250  liczba  próbek 
reprezentujacych  daną  partię  betonu  może  być  zmniejszona  do  6,  a  badanie  należy 
przeprowadzic w okresie 28 dni.
Wymagany  stopien  wodoszczelnosci  sprawdza  się,  pobierajac  co  najmniej  jeden  raz  w 
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okresie  betonowania  obiektu  oraz  kazdorazowo  przy  zmianie  skladników  i  sposobu 
wykonywania  betonu  po  6  próbek  regularnych  o  grubości  nie  większej  niz  160  mm 
i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.
Próbki  przechowywac  należy w warunkach  laboratoryjnych  i  badać w okresie  28 dni  wg 
normy PN-B-06250.
Dopuszcza się badanie wodoszczelnosci na próbkach wycietych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez 
wlasne  laboratoria  lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  norma  PN-B-06250,  a  takze 
gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników 
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialów.
Jeżeli  beton poddany jest  specjalnym zabiegom technologicznym,  należy opracowac plan 
kontroli  jakości  betonu dostosowany do wymagań technologii  produkcji.  W  planie kontroli 
powinny  być  uwzględnione  badania  przewidziane  aktualna  norma  i  niniejsza  ST  oraz 
ewentualnie  inne,  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych  zabiegów 
technologicznych.
Badania powinny obejmować:
● badanie składników betonu,
● badanie mieszanki betonowej,
● badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:
Rodzaj badania Metoda badania wedlug Termin lub czestosc badania

Badania 
skladników 

betonu

1) Badanie cementu – czasu 
wiazania – stalosc objetosci – 

obecnosci grudek – wytrzymalosci
PN-EN 196-3 j.w. PN-EN 

196-6 PN-EN 196-1
Bezposrednio przed uzyciem 

kazdej dostarczonej partii

j.w.
2) Badanie kruszywa – skladu 
ziarnowego – ksztaltu ziaren – 
zawartosci pylów – zawartosci 
zanieczyszczen – wilgotnosci

PN-EN 933-1 PN-EN 
933-3 PN-EN 933-9 PN-

B-06714/12 PN-EN 
1097-6

j.w.

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250
Przy rozpoczeciu robót i w 

przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia

j.w. 4) Badanie dodatków i domieszek PN-B-06240 i Aprobata 
Techniczna

Badanie 
mieszanki 
betonowej

Urabialnosc PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robót

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2 
razy na zmiane robocza

j.w. Zawartosc powietrza j.w. j.w.
Badanie 
betonu

1) Wytrzymalosc na sciskanie na 
próbkach j.w.

Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu kazdej partii 

betonu
j.w. 2) Wytrzymalosc na sciskanie – 

badania nieniszczace
PN-B-06261 PN-B-

06262
W przypadkach technicznie 

uzasadnionych

j.w. 3) Nasiakliwosc PN-B-06250
Po ustaleniu recepty, 3 razy w 

okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 m3 

betonu
j.w. 4) Mrozoodpornosc j.w. j.w.
j.w. 5) Przepuszczalnosc wody j.w. j.w.
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6.2. Tolerancja wykonania.

6.2.1. Wymagania ogólne.
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca 
się  w  przypadku  wykonywania  elementów  szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia 
niezawodności konstrukcji  o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji  o 
charakterze monumentalnym.
Jeżeli w części opisowej projektu lub na rysunkach konstrukcyjnych nie podano inaczej, to 
obowiązują poniższe wymagania dotyczące tolerancji :
● dopuszcza się max. przekroczenie progu podanych w niniejszym rozdziale tolerancji o 10 

%,
● dla poszczególnych elementów ustala się obowiązujące klasy tolerancji :
● Dla elementów podziemnych w kontakcie z gruntem klasę tolerancji N1.
● Dla pozostałych elementów z wyjątkiem betonu architektonicznego i posadzek – klasę 

tolerancji N2.
● Dla elementów oznaczonych w dokumentacji jako beton architektoniczny i dla posadzek 

betonowych  oraz  jastrychów  przyjmuje  się  jako  max.  odchylenie  50  %  wartości 
określonej dla klasy tolerancji N2.

6.2.2. System odniesienia.
Przed  przystąpieniem  do  robót  na  budowie  należny  ustalić  punkty  pomiarowe  zgodne  z 
przyjęta  osnowa  geodezyjna  stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  do  określania 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N- 02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy).
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe 
niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentu  w  stosunku  do  poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż:

± 20 mm przy klasie tolerancji N1,
± 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Słupy i ściany.
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  slupów  i  ścian  w  planie  w  stosunku  do  punktu 
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania slupów i ścian w planie w 
stosunku do slupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:

± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Strona -16/22-
Numer  statystyczny   REGON  276251461



43-190 MIKOLÓW UL. KROKUSÓW 12 Tel. +48/32/2262026  Fax +48/32/2261869
L E C H P R O J E K T

Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L  (szerokości  lub  długości  w  metrach)  na 
każdym poziomie nie powinno być większe niż:

± 20 mm przy L = 30 m,
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
± 0,10 (L+500) przy L = 500 m.

Dopuszczalne  odchylenie  słupa  lub  ściany  od  pionu  pomiędzy  poziomami  przyległych 
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż:

± h/300 przy klasie tolerancji N1,
± h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji  nie 
powinno być większe niż:

± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  słupa  lub  ściany  na  poziomie  dowolnej  n-tej 
kondygnacji  budynku  na  wysokości ∑ hi w  stosunku  do  osi  pionowej  od  poziomu 
fundamentu nie powinna być większa niż:

∑ hi/300⋅n  przy klasie tolerancji N1,

∑ hi/400⋅n  przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i płyty.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 
większe niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki  lub płyty o rozpiętości  L nie powinno być 
większe niż:

± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno być większe niż:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 
być większe niż:

± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
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± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  Hi  stropu  na  najwyższej  kondygnacji  w  stosunku  do 
poziomu podstawy nie powinno być większe niż:

± 20 mm przy Hi = 20 m,
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje.
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  li  przekroju  poprzecznego  elementu  nie  powinno  być 
większe niż:

± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie  szerokości  przekroju  elementu  na poziomach  górnym i  dolnym 
oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:

± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:
–10 mm przy klasie tolerancji N1,
–5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe 
niż:

–10 mm przy klasie tolerancji N1,
–5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawędzie.
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 
m nie powinny być większe niż:

7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne  odchylenia  od  płaskiej  niewygładzonej  powierzchni  na  odcinku  2  m  nie 
powinny być większe niż:

15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej  formowanej  lub wygładzonej  powierzchni  na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:

5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinny być większe niż:

6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne  odchylenia  elementu  o  długości  L  (w  mm)  powodujące  jego  skośność 
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:

L/100 = 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 = 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe 
niż:

4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkładki.
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest  1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji  z betonu.  Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji  wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacja  projektowa,  specyfikacja 
techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
● pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót 

zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
● inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiór końcowy.
Odbiór  końcowy  odbywa  sie  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących 
tych robót zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
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9.1. Cena jednostkowa.
Cena jednostkowa uwzględnia:
● zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
● wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
● oczyszczenie deskowania,
● przygotowanie i transport mieszanki,
● ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
● wykonanie przerw dylatacyjnych,
● wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  wymaganych  projektem  otworów,  jak  również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,
● rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
● oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usuniecie,  będących  własnością  Wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych,
● wykonanie badan i pomiarów kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
● PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
● PN-B-03150/01  Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych.  Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Materiały.
● PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
● PN-EN  197-1  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dla  cementu 

powszechnego użytku.
● PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
● PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
● PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
● PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
● PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
● PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania.
● PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badan.
● PN-EN 480-2  Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Metody badan.  Oznaczanie 

czasu wiązania.
● PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilości 

wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
● PN-EN 480-5  Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Metody badan.  Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej.
● PN-EN  480-6  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badan.  Analiza  w 

podczerwieni.
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● PN-EN 480-8 Domieszki  do betonu.  Metody badan.  Oznaczanie umownej  zawartości 
suchej substancji.

● PN-EN 480-10 Domieszki  do betonu,  zaprawy i zaczynu.  Metody badan.  Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

● PN-EN 480-12 Domieszki  do betonu,  zaprawy i zaczynu.  Metody badan.  Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach.

● PN-B-06250 Beton zwykły.
● PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
● PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie.
● PN-B-06262  Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
● PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
● PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
● PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
● PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie zawartości  zanieczyszczeń 

obcych.
● PN-B-06714/13  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  pyłów 

mineralnych.
● PN-EN  933-1  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania.
● PN-EN  933-4  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  kształtu 

ziaren. Wskaźnik kształtu.
● PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości.
● PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
● PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
● PN-C-04554/02  Woda  i  ścieki.  Badania  twardości.  Oznaczanie  twardości  ogólnej 

powyżej 0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa.
● PN-C-04566/02  Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie 

siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceina z 
kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

● PN-C-04566/03  Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie 
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

● PN-C-04600/00  Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  chloru  i  jego  związków  oraz 
zapotrzebowania  chloru.  Oznaczenie  pozostałego  użytecznego  chloru  metoda 
miareczkowa jodometryczna.

● PN-C-04628/02  Woda  i  scieki.  Badania  zawartości  cukrów.  Oznaczanie  cukrów 
ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z 
antronem.

● PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
● PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
● PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
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badania.
● PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze.  Określenia,  podział  i  główne 

wymiary.
● PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
● PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania.
● PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 

badania.
● PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
● PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
● PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
● PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i 

zapewnienie jakości.

10.2. Inne dokumenty.
● Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
● 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i żelbetowych,
● 306/91  Zabezpieczenie  korozji  alkalicznej  betonu  przez  zastosowanie  dodatków 

mineralnych,
● Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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